Priloha k Osvedceniu o akreditacii ¢. S-041 zo diia 15.08.2025.

Rozsah akreditacie
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Priloha je neoddelitelnou sticastou

VIcie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestska ¢ast RuZinov

Organizacna zlozka vykonavajuca ¢innost akreditovanej osoby:

Miesto vykonu ¢innosti akreditovanej osoby:

Identifika¢né cislo akreditovanej osoby: 020/S-041

Laboratérium s fixnym rozsahom.

SktSobné laboratérium VUIS - CESTY, spol. s 1. o.

VIcie hrdlo 1, 821 07 Bratislava - mestska ¢ast RuZinov

uvedeného osvedcenia

Objekt skisky

Zavedena metoda

o Viashiost Ostatné Specifikacie
;§ Predmet / p & ots / Princip / (modifikacia/validacia,
° Matrica / Ula:rame : Ii,/ Druh / Oznacenie nazory/interpretacie,
R Prostredie aAz:::la; te / Typ pracovisko atd’.)
1, Asfalty bod méaknutia meranie teploty SIN EN 1427 v laboratériu
a asfaltové (PPO1)
oY . . STN EN 1426 iy
2. spojiva penetracia meranie rozmerov (PP-02) v laboratériu
_ meranie hmotnosti STN EN 933-1 5
3. zrnitost v laboratériu
a rozmerov (PP-03)
. meranie hmotnosti STN EN 933-4 ‘o
4. tvarovy index A FOZMEroV (PP-04) v laboratériu
5 Kamenivo HAsIalawaHE meranie hmotnosti SIN EN 1007:6 v laboratériu
) objemova hmotnost (PP-05)
eraiast pretl mechanické namahanie
rozdrobovaniu p . STN EN 1097-2 ‘.
6. . s meranim hmotnosti v laboratériu
(metéda Los (PP-06)
arozmerov
Angeles)
7 : . STN EN 12697-1
7. OSS;?V;"ZZ‘;;?:S}? meranic hmotostia | g\ EN 12697-2+A1 v laboratbriu
(PP-07)
8 vyjazdovanie meranie rozmerov SN EN:L2697-22 v laboratériu
' kolesom (PP-08)
Asfaltova zmes maximalna )
9. objemova hmotnost meranie hmotnosti STH.EN £2687-5 v laboratériu
. (PP-09)
(pyknometricky)
objemova hmotnost STN EN 12697-6
10. a medzerovitost meranie hmotnosti STN EN 12697-8 v laboratériu
(vypoctom) (PP-10)
11. pevnost v tlaku meranesilye SINEN18206=41 v laboratériu
rozmerov (PP-12)
12 PIeSIIE S ahnitel ozt meranie hmotnosti BTN EN 13286-2 v laboratériu
" | ahydraulicky | (Proctorova skii$ka) (PP-13)
stmelené zmesi
13 pomer unosnosti IB], | meranie sily, rozmerov STN EN 13286-47 v laboratériu
' CBR a hmotnosti (PP-14)
ml.era,zhu'trzema . meranie sily a STN 73 6190 .
14. (staticka zataZovacia rozmerov (PP-15) ‘mieste
skuska) /%’;O«')NA AKX, LN
Vrstva vozovky 0 - : 7 3
prinavost a pevnost o STN 73 6242 /5 viabdt
15. v tahu povrchovych meranie sily (PP-16) / %) E i
vrstiev \,‘i_g\ \ il s
x{ Y

Cislo reg. zaznamu: 12097/668678
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Priloha je neoddelitel'nou sucast'ou

uvedeného osvedcenia

% Objekt sklfvslky - Zavedena metdéda Ostatné #pecifikdcie
;E Predmet / P astno: / Princip / (modifikacia/validacia,
= Matrica / Ula:;:::::;; Ii// Druh / Oznacenie nazory/interpretacie,
B i racovisko atd'.
Prostredie Analyt Typ p )
p;:endoesgtfutlrtzggzt SIN 73 1275 v laboratériu
16. Betén % ; 5 meranie sily STN EN 12504-2 . ’
skiska Schmidtovym na mieste
(PP-17)
tvrdomerom)
17. vlhkost' meranie hmotnosti SRR R v laboratériu
(PP-18)
konzisten¢né medze
- tekutost' (metdda meranie hmotnosti STN EN ISO 17892-12 -
18. v laboratériu
. Casagrandeho) a arozmerov (PP-19)
Zeminy .
plasticita
zrnitost
(preosievanim a meranie hmotnosti STN EN ISO 17892-4 ‘o
19. v laboratériu
hustomernou arozmerov (PP-20)
metodou)
Vysvetlivky:
PP - Pracovny postup
skksk
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